










射线探伤沟槽对比试块

一、功能特点：

1、沟槽对比试块(深度对比试块)  用于射线探伤时测量缺陷出现的深度；

2、沟槽对比试块分为：

（1）I型小径管对比试块（型号较多，购买需要提供管的外径和壁厚）；

（2）II型深度沟槽对比试块（标准中只有一种型号，可直接购买）；

3、制作对比试块的材料应与被检工件的材料的射线吸收系数相同或相近。

二、技术参数：

1、符合 NB/T 47013-2015 第二部分射线探伤标准。

三、配置清单：

1、沟槽对比试块 1个。
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